Bauanleitung fir eine Holzterrasse.

Holzterrassen halten Jahrzehnte, wenn sie einelpirkonstruktion haben und das Holz immer gut
abtrocknen kann. Bei Staunasse kénnen nach wedaween Probleme auftreten. Auch auf der Oberflaches
stehende Nasse, etwa unter Blumenkibeln, vermiadeden.

1. Schritt: die Flache vorbereiten

Zuerst wird die Flache fiir die Terrasse abgestectitder Untergrund vorbereitet. Damit die Terragabil

steht und den Belastungen sicher standhalt, wir@éva 30 cm tiefes Bett ausgehoben. Die Flache mit
einer etwa 20cm dicken Schicht aus Schotter odes Kind einer 5cm dicken Sandschicht aufgefullt und
verdichtet.

Die vorbereitete Flache wird dann mit einem Wurliebvzabgedeckt. Durch das Wurzelvlies kann Wasaeh n
unten ablaufen, Pflanzen werden jedoch zurtckgemalt

Auf das Wurzelvlies werden Gehwegplatten mit einfdmstand von jeweils maximal 60cm yerlegt und mit de
Wasserwaage ausgerichtet.
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2. Schritt: die Unterkonstruktion bauen

[ rlaufen, in der spater der Terrassiag

t befestigt werden. Sind die Terrassendietshraal
ktionsholzer nach unten.

en unbedingt Gummipads einsetzen. Dadurcth wir
oll verhindert und zum anderen Trittschall und

Die Trageholzer werden so verlegt, dass sie que
verlegt wird. Die Unterkonstruktionsholzer brauc
verschraubt, driicken sie durch ihr Gewicht di
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zum einen das vorzeitige Verrotten des H
Gehkomfort erheblich verbessert.
Um die Unterkonstruktion vor Nied
Die HOohe und die Stéarke der Un
Beschrankungen in der Aufba .
Wenn die Holzterrasse nicht tibe
Prozent einbaut werden meter pro Metknit das Regenwasser entlang der Langsrillenigatiten
kann. ®

seschiitzen soll Abdeckband verwendet werden.

3. Schri B er verlegen

Nachdem die Unterkonstruktion verlegt ist, kann deimn Anschrauben der Terrassendielen begonnen mverde
Es sollten unbedingt spezielle Edelstahlterras$easben verwenden werden. Die sind ohne vorzubohren
einsetzbar. Alle Bretter werden mit 2 Schrauben\fethindungspunkt mit der Unterkonstruktion versahit.
Der Abstand zwischen den Brettern sollte 3 - Smingigen.

Belagshilzer verlegen
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Zum Schluss wird die Oberflache mit Holz6l behandel




